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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Trata-se da execução de base de brita graduada para 

posterior instalação de pavimentação com Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em trecho de estrada 

municipal que liga este município ao município de Nova Boa 

Vista (RS), com largura de 6,50 metros e extensão de 3.261,00 

metros.  

Segue em anexo a este, as pranchas com os 

detalhamentos do projeto e a planilha orçamentária com sua 

respectiva ART. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. Placa de obra. 

A placa de obra tem por objetivo informar a população e 

aos usuários da rua os dados da obra. As placas deverão ser 

fixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal 

do empreendimento, e suas medidas terão que ser iguais ou 

superiores a maior placa existente na obra, respeitando as 

medidas de 1,20m x 2,40m = 2,88m². 

 A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço 

laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25mm para 

placas laterais à rua.  

Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada 

(7,50cm x 7,50cm, com altura livre de 2,50m). 

 A medição deste serviço será por m². 

1.2. Serviços topográficos para pavimentação. 

Este serviço consiste na marcação topográfica do trecho 

a ser executado, locando todos os elementos necessários à 

execução, constantes no projeto. Deverá prever a utilização de 

equipamentos topográficos ou outros equipamentos 

adequados à perfeita marcação dos projetos e greides, bem 

como para a locação e execução dos serviços de acordo com 

as locações e os níveis estabelecidos nos projetos. 

A medição deste serviço será por m² de área locada. 

1.3. Mobilização e desmobilização de equipes e 

equipamentos. 

Quanto à mobilização, a Contratada deverá iniciar 

imediatamente após a liberação da Ordem de Serviço, e em 

obediência ao cronograma físico-financeiro.  

A mobilização compreenderá o transporte de máquinas, 
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equipamentos, pessoal e instalações provisórias necessárias 

para a perfeita execução das obras. 

A desmobilização compreenderá a retirada das 

máquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos 

empregados da CONTRATADA. 

A medição deste serviço será por unidade. 

1.4. Administração local de obra. 

O serviço se dá através de custos com materiais de 

escritório, consumos de água, telefone e luz. Também os 

serviços de um engenheiro que irá acompanhar a obra, mestre 

de obras, técnico de segurança do trabalho e um almoxarife. 

O serviço será medido por mês. 

2. EXECUÇÃO DE BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

2.1. Remoção de material inadequado – carga 

e transporte para bota-fora 

Cortes são segmentos, cuja implantação requer 

escavação do terreno natural, ao longo do eixo e no interior dos 

limites das seções do projeto, que definem o corpo da via. 

As operações de corte compreendem: 

 Escavação dos materiais constituintes do terreno 

natural até o greide; Terraplenagem indicado no projeto; 

 Carga e transporte dos materiais para aterros; 

Serão empregados tratores equipados com lâminas, 

carregadoras conjugadas com outros equipamentos, 

escavadeira hidráulica e transportadores diversos. A operação 

incluirá, complementarmente, a utilização de tratores e 

motoniveladoras, para escarificação, manutenção de caminhos 

de serviço e áreas de trabalho, além de tratores esteira. A 

medição efetuar-se-á levando em consideração o volume 

extraído, em m³. Estes serviços serão executados pela 
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Secretaria de Obras do Município com a fiscalização do seu 

corpo técnico. 

2.2. Regularização e compactação do subleito 

Esta especificação se aplica a regularização e 

compactação com equipamentos apropriados do subleito da 

via a ser pavimentada após a conclusão da terraplenagem, 

com largura da pista que é variável. 

Regularização é a operação que é executada prévia e 

isoladamente na construção de outra camada do pavimento, 

destinada a conformar o subleito, quando necessário, 

transversal e longitudinalmente. 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para 

execução da regularização: moto niveladora com escarificador; 

carro tanque distribuidor de água; rolos compactadores tipo pé-

de- carneiro, liso vibratório, grade de discos, etc. 

Os equipamentos de compactação e mistura, serão 

escolhidos de acordo com o tipo de material empregado e 

poderão ser utilizados outros, que não os especificados acima, 

desde que aceitos pela Fiscalização. Estes serviços serão 

executados pela Secretaria de Obras do Município com a 

fiscalização do seu corpo técnico. 

2.3. Sub-base de Pavimento  

Executada com macadame e constituída pelo 

entrosamento de um agregado graúdo devidamente bloqueado 

e preenchido por agregado miúdo de faixa granulométrica 

especificada, com diâmetro mínimo de 2” e diâmetro não maior 

que 15” devendo ser constituído de fragmentos duros, limpos 

e duráveis, livres de excesso de partículas lamelares ou 

alongadas, macias ou de fácil desintegração e de outras 

substâncias prejudiciais, ou seja, deve se enquadrar nas 

Especificações de Serviço do DAER-ES-P 07/91. 

Quanto ao material para fazer a regularização dessa sub-

base, ou seja, o enchimento, este deverá ser executado 

seguindo as especificações de serviço DAER-ES-P 03/91. 

O espalhamento e regularização do macadame são feitos 

com motoniveladora, e em seguida é feita uma pré-

compactação do macadame com rolo liso vibratório, para 

verificação da espessura desejada, após esta etapa executa-
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se o enchimento (travamento) da camada de sub-base, e 

novamente compactamos com rolo liso vibratório. 

Após a compactação é liberado por um período de mais 

ou menos 30 dias a critério do contratado, para o tráfego. 

Passando este período é feita a liberação pelo laboratório, 

através de trincheiras de 30 por 30 cm abertas na pista para 

verificação do travamento. Após este processo executa-se o 

lançamento da camada de base. Os serviços de execução do 

macadame serão executados pela Secretaria de Obras do 

Município com a fiscalização do seu corpo técnico. 

2.4. Camadas de base de brita graduada 

compactada 

Esta especificação se aplica a execução de base de brita 

granular constituída de pedra britada graduada, cuja curva 

granulométrica deverá se enquadrar nas faixas especificadas 

pelo DAER (espec. 08/1991), o produto deverá atender as 

imposições granulométricas da faixa seguinte: 

PENEIRA % QUE PASSA 

2”               100 

1.”            90 - 100 

3/4”                           50 - 85 

3/8”                           34 - 60 

n° 4                           25 - 45 

n° 40                            8 - 22 

n° 200                      2 - 9 

 

Os serviços somente poderão ser iniciados, após a 

conclusão dos serviços de terraplenagem e regularização do 

subleito, da aceitação dos resultados apresentados pelos 

ensaios de laboratório e deverão ser executados isoladamente 

da construção das outras camadas do pavimento. 

Será executado em conformidade com as seções 

transversal tipo do projeto e compreenderá as seguintes 

operações: fornecimento, transporte, mistura espalhamento, 
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compactação e acabamento, conforme especificado no 

projeto. 

Os serviços de construção da camada de base deverão 

ser executados mecanicamente, constando o equipamento 

mínimo necessário: moto niveladora com escarificador, rolo 

compactador vibratório liso, caminhões basculantes para o 

transporte do material e carregadeira, cedidos pelo contratante. 

Será realizado ensaio de grau de compactação e teor de 

umidade e verificação do material na pista. A camada de base 

será medida por m³ de material compactado na pista. Estes 

serviços serão executados pela empresa vencedora desse 

trâmite 

3.0 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 

Ensaio Base estabilizada 

Granulometricamente 

Os materiais utilizados na execução da base deverão 

ser rotineiramente examinados em laboratório, 

satisfazendo os seguintes ensaios: 

a) Ensaios de caracterização e de equivalente 

de areia do material espalhado na pista pelos métodos 

DNER-ME 054/97, DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94, 

DNER-ME 122/94, em locais escolhidos aleatoriamente. 

Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 200 

m de pista, ou por jornada diária de trabalho. A frequência 

destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por 

segmento de 400 m de extensão, no caso do emprego de 

materiais homogêneos, a critério da fiscalização; 

b) Ensaios de compactação pelo método DNER-

ME 129/94, com energia indicada no projeto, com material 

coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. 

Deve ser coletada uma amostra por camada para cada 200 

m de pista, ou por jornada diária de trabalho. A frequência 

destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por 

segmento de 400 m de extensão, no caso do emprego de 

materiais homogêneos, aprovados pela fiscalização; 

c) No caso da utilização de mistura de solo e 

material britado, a compactação de projeto deve ser com a 

energia modificada, de modo a se atingir o máximo da 

densidade, determinada em trechos experimentais, em 

condições reais de trabalho no campo. 
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d) Ensaios de Índice de Suporte Califórnia – ISC 

e expansão pelo método DNER-ME 049/94, na energia de 

compactação indicada no projeto para o material coletado 

na pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser 

coletada uma amostra por camada para cada 400 m de 

pista, ou por camada por jornada diária de trabalho. A 

frequência destes ensaios pode ser reduzida para uma 

amostra por segmento de 400 m de extensão, no caso do 

emprego de materiais homogêneos, a critério da 

Fiscalização; 

e) A frequência indicada para a execução de 

ensaios é a mínima aceitável; 

f) Para pistas de extensão limitada, com área de 

até 4.000,00 m², devem ser coletados pelo menos cinco 

amostras, para execução do controle dos insumos. 

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final da obra, a empresa executante dos serviços 

deverá fornecer relatório completo com o controle tecnológico 

dos serviços executados. Também deverá entregar a obra 

limpa e livre de entulhos. E, por fim, instalar uma placa de obra 

contendo todos os dados inerentes ao contrato. 

 


